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Perhatian 
1. LHU ini hanya berlaku pada sampel yang diujikan 
2. LHU ini dibuat semata-maa untuk penggunaan yang disebutkan dalam LHU ini 

3. LPPT tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat dari 
kepercayaan atau penggunaan LHU ini 

4. Tidak diperkenankan menggandakan LHU ini tanpa izin dari LPPT UGM 

 

 
 

LAPORAN HASIL UJI 
No. Sertifikat : 02297.01/I/UN1/LPPT/2023 
No. Pengujian : 22120102297 

 
Informasi Umum 

Nama : PT. Multi Adira Plasindo 
Alamat : Raya Sapan No.1 Kawasan Industri D'Primatera Blok A2 No.9, Bojongsoang,  

Kota Bandung, Jawa Barat 
Tanggal Penerimaan : 8 Desember 2022 
Tanggal Pengujian : 9 Desember 2022 
Lokasi Pengujian : Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu 

 
Hasil Pengujian 

1. Nama Sampel : Masterbath Black 
 Kode Sampel : MAP 6608 
 Bentuk Sampel : Padat 

 

No. Parameter Uji Hasil Satuan Metode 

1 Kadar air 0,59 % Gravimetri 

2 Kadar abu 8,32 % Gravimetri 

 
2. Nama Sampel : Calcium Pellet 
 Kode Sampel : Calpet 35 
 Bentuk Sampel : Padat 

 

No. Parameter Uji Hasil Satuan Metode 

1 Kadar air 0,05 % Gravimetri 

2 Kadar abu 84,79 % Gravimetri 

 
3. Nama Sampel : Anti Lembab Abu 
 Kode Sampel : AF Abu 
 Bentuk Sampel : Padat 

 

No. Parameter Uji Hasil Satuan Metode 

1 Kadar air Tidak Terdeteksi % Gravimetri 

2 Kadar abu 88,05 % Gravimetri 

 
Batas deteksi Kadar Air : 0,004 % 
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